Miljodeklaration for VELFAC 200i fonstersystem
utford enligt livscykelprincipen (UMIP-metoden)
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VELFAC 200i fonstret

Idén bakom ett VELFAC fonster ar en enkel
konstruktion baserad pa principen om
konstruktivt traskydd. Utvandigt en pul-
verlackerad aluminiumbége och invindigt
en karm av furu.

Tekniska egenskaper

En konstruktion, som kriver ett minimum
av underhéll. De smala profilerna - endast
54 mm - ger ett stort ljusinslapp.

Type: VELFAC 200i

Ingdende material

Total profilbredd 54 mm kg/fonster (%)
Storlek 1230 x 1480 mm Glas 32,3 63,2
Vikt 51kg Tré (nordeuropeisk) 10,3 20,2
Glasareal (Ag) i% 84% Aluminium 4,8 9,4
Vérmeforlust glasruta (U) 1,2 W/m?K Stal 0,9 18
enl. standard prEN 673 Zink 0,3 0,5
Virmefodrlust glasruta (U) 1,6 W/m*K Plast 1,1 2,2
enl. standard prEN 10077 Gummi 0,7 1,4
Solenergitransmission: Vattenbaserat traskydd 0,2 0,4
g-vérde - hela fonstret 54% Polyesterpulverlack 0,2 0,4
g-varde - glasruta 64% Torkmedel i glasruta 0,1 0,2
Solljusstransmission: Lim (PVAc) 0,1 0,2
t-varde - hela fonstret 68% Argon 0,04 0,1
t-virde - glasruta 81% TLallt 51,1 100
Berdkning av varmeforlust Emballage

1. Bruttovarmeforlust (U) 287 kWh/ar kg/fonster

2. Solenergitillskott (g) 223 kWh/ar Plast (PE) 0,2

Nettovarmeforlust 64 kWh/ar Transportpallar, trd

Underlag for berdkning av varmeforlust

Energirammemetoden enligt den danska SBI anvisning nr. 184

1. Varmeforlust vid transmission. “Graddygn” enl. tabell 7 (vid inom-
hustemp. 20°C). Hinsyn har ej tagits till ev. internt virmetillskott.

2. Fonsterorientering 6st/vist. Solljusinfall genom referensruta enl.
tabell 8. Skuggfaktor: 0,8. Utnyttjandefaktor: 0,8.
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Fonstrets livscykel

Fonstrets miljopaverkan har kartlagts i
livscykelns alla faser.

1. Material

Undersokningen inkluderar data fran
féljande 5 faser:

Tra. VELFAC anvander tra frdn nordeuro-
peiska skogar dér det planteras fler trdd &n
vad som avverkas.

Tra &r ett CO,-neutralt material dér det ar
balans mellan den méngd CO, som tréet
tar upp under vixtperioden respektive den
mangd som senare friges vid bortskaffan-
det.

Glas. VELFAC fonster dr som standard
forsedda med 2-glas hogisolerrutor. For
framstéllning av glas anvands sand, kalk
och soda. Ramaterialen ar latt tillgdngliga
och finns i rikliga mangder. Glas har en
1ang livstid och kan tervinnas.

2. Produktion

Mellanrummet mellan glasen i isolerru-
tan ar fyllt med en giftfri d&delgas (argon)
som utvinns direkt fran atmosfiren. P4
insidan ar isolerrutan férsedd med en
tunn beldggning som hindrar rumsvarmen
att trdnga ut. Daremot kan dagsljus och
solvdrme trénga in i rummet.

Aluminium. Aluminium &r latt att forma
och transportera, men kréver mycket
energi att producera. Vid atervinning
anvands endast 5% av den energi som ur-
sprungligen anvandes for framstéllningen.
Bl.a. darfor framstélls en stor del (for nar-
varande ca. 50%) av det som produceras i
Europa av atervunnet aluminium.

Vid fonstertillverkningen minimeras
avfallsmangden, och avfallsfraktionerna
utnyttjas pa bista mojliga sétt.

3. Anvandning

Exempelvis anvénds tréspill som CO,-neu-
tralt brénsle pa fabriken eller ateranvénds.
Aluminiumspill skickas till omsmaltning.

Livslangd och underhall. Livslingden
for ett VELFAC fonster forvéntas att vara
minst 40 ar. Glasrutans livsldngd ar erfa-
renhetssmassigt kortare - i genomsnitt 20
ar. Underhallet omfattar smorjning av ror-
liga beslagsdelar en gang per ar. Férutom

4. Bortskaffande

tvattning kravs inget utvandigt underhall.
Av estetiska skél kan man vilja frascha upp
fargen pa den indvéndiga trikarmen, men
det har ingen betydelse for livslangden.

Eftersom det handlar om normalt fore-
kommande material kan de ingé i den
ordinarie avfallshanteringen. Deponering
bor undvikas d& materialen ar atervin-
ningsbara. I miljévarderingen har antagits

5. Transport

att fonstret efter anvindningen tas om
hand f6r forbréanning i en avfallsforbran-
ningsanldggning dér energin utnyttjas
till produktion av el och vidrme. Dock har
antagits att metaller och glas atervinns.

Révaror fran leverantorer transporteras
normalt med lastbil. Dock sker en del
av transporten av trd och aluminium
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med bat. Fardiga produkter levereras till
kunden med lastbil eller pé jarnvag.
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skogsbestédnden i Europa

enligt FAO/FN.



Miljoprofil

Teknologisk Institut har genomfort livscy-
kelvdrderingen efter den danska vaggan
till graven- metoden UMIP (Udvikling af
Miljgvenlige Industri-Produkter). Meto-
den har utvecklats for Miljgstyrelsen hos
Institut for Produktudvikling, Danmarks
Tekniske Universitet, i samarbete med fem
stora danska industriforetag.

Siffrorna avseende produktion, anvénd-
ning och transport bygger pa verksamhets-
specifika data, medan data avseende mate-
rial och bortskaffande bygger pa generisk
information i UMIP-databasen. Siffrorna
inkluderar material som viktmassigt utgor
mer dn 0,2% av fonstrets totala vikt.

Resultatet av livscykeluvarderingen pre-
senteras som produktens miljépaverkan
uttryckt som miljoeffektpotentialer och
resursforbrukning i méngder och persone-

kvivalenter.

Miljoeffektpotentialer per ar

Drivhuseffekt 53,4 kg CO,
Nedbrytning av ozonskiktet 0gCFC,
Fotokemisk ozonbildning 3,7gCH,
Forsurning 300¢g SO,
Nérsaltbelastning 227 g NO,
Avfall 7,9 kg

VELFAC och miljon

En viktig del av miljopolitiken hos VELFAC
ar att utveckla och upprétthalla en hog
standard nér det géller vira medarbetares
sdkerhet. Arbetsmiljon i produktionen
sdkras genom effektiv ventilation och
utsug, bullerddmpning samt optimering av
den fysiska belastningen vid de enskilda
arbetstationerna. Darutover har VELFAC i
produktionen ersatt 16sningsmedelsbase-
rade lacker med vattenbaserade.

Avfall anges som absolut vikt. Ovriga angi-
velser ar utryck for viktade ekvivalenter.

Anges miljoeffektpotentialer enligt UMIP-
metodens principer, ar de fyra storsta
paverkanskéllorna som visas i Figur 3.

Resursforbrukning (hela livscykeln)

Tré (ej gottskrivet) 19,2 kg
Aluminium 572¢g
Réolia 111 kg
Stenkol 511 kg
Zink 15¢g

Anges resursforbrukning enligt UMIP-
metodens principer, dr de fyra storsta
paverkanskéllorna som visas i Figur 4.

Energiforbrukning. Den allra storsta
energiforbrukningen - 6ver 90% - utgors
av varmeforlust i anvandningsfasen. For
att halla miljopaverkan nere &r det viktigt
att anvinda fonster med sd 1ag varmefor-
lust (U-védrde) och s hogt energitillskott
(g-varde) som mojligt. Den totala energi-
férbrukningen férdelad pé faserna visas i
Figur 5.

Produkten &r ett fonster med 1ang livs-
langd, minimalt underhéllskrav, minimala
underhéllskostnader och dokumenterade
miljbegenskaper i ett livscykelperspektiv.

Garanti. VELFAC har mer an 60 ars
erfarenhet av att utveckla och tillverka
fonster. Forutom den sakerhet detta ger ar
tillverkningen av VELFAC fonster under-
kastad ett omfattande kvalitetssystem. P&
VELFAC fonster och isolerrutor lamnas 10
ars garanti.
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